INVENTARIO DE FONTES - EMPRESAS DA GRANDE VITORIA - 2005

DADOS DE MANUSEIOS DE MATERIAIS

PEIU
Material t/ano
Fertilizantes 89.048
Bauxita 16.720
Fluorita 12.157
MIZU
Material t/ano
Clinquer 210.000
Escéra 299.600
Calcario 39.376

HOLCIM (CIMENTO PARAISO)

Material t/ano
Escéra 91.200
Calcario 16.550
Clinquer 36.000

GERAL DE CONCRETO (SERRA)

Material t/ano
Areia 33.600
Brita 86.400
Cimento 7.200
CONCREVIT (CARIACICA)
Material t/ano
Areia 18.000
Brita 24.000

Cimento 6.000



CONCREVIT (SERRA)

Material t/ano
Areia 18.000
Brita 24.000
Cimento 6.000

CONCREVIT (VILA VELHA)

Material t/ano
Areia 17.885
Brita 36.500
Cimento 10.950

TOPMIX (SERRA)

Material t/ano
Areia 12.000
Brita 15.960
Cimento 3.960

POLIMIX (SERRA)

Material t/ano
Areia 18.000
Brita 24.000
Cimento 6.000

CONCRELIX (SERRA)

Material t/ano
Areia 18.000
Brita 24.000
Cimento 6.000

CONCRETEX - GRUPO HOLCIM (VILA VELHA)

Material t/ano
Areia 23.520
Brita 43.200
Cimento 7.200

BUAIZ

Material t/ano

Graos de Trigo 114.000
BIANCOGRES

Material | t/ano
Areia 7.560
Dolomita 21.600
Talco 5.400



ELIANE (ORNATO)

Material t/ano
Quartzito 5.530
Talco 5.530
Filito 22.119
ROCA BRASIL (LOGASA)
Material t/ano
Quartzo 24.000
Feudispato 1.080
Filito 10.800
IBRATA MINERAQAO
Material t/ano
Pedra/ Brita 336.000
PEDREIRA ALVORADA
Material t/ano
Pedra/ Brita 240.000
PEDREIRA BRASITALIA
Material t/ano
Pedra/ Brita 840.000
PEDREIRA RIO DOCE
Material t/ano
Pedra/ Brita 178.200
PITANGA MINERACAO
Material t/ano
Pedra/ Brita 240.000
RYDIEN MINERAQAO
Material t/ano
Pedra/ Brita 432.000
SOBRITA
Material t/ano
Pedra/ Brita 360.000
CBF
Material t/ano
Minério de Ferro 211.644
Dolomita 15.478
Quartzito 3.567
Ferro Gusa 139.441
Escéria 28.800



COMPANHIA SIDERURGICA SANTA BARBARA

Material [ t/ano
Carvao Vegetal 54.000
Finos de Carvao Vegetal 10.800
Minério de Ferro 144.000
Calcério 7.920
Finos de Minério de Ferro 28.800
Ferro Gusa 66.000
Escoria 13.860

ATERPA

Material [ t/ano

Mistura Asfaltica 48.000
MONTALVANI ENGENHARIA

Material [ t/ano

Mistura Asfaltica 26.400

TERRA BRASIL

Material t/ano

Mistura Asfaltica 18.000



