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DOCUMENTO: TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N' 011/2017
PROCESSO N° 78688086

EMPRESA: ARCELOR MITTAL TUBARAO

ASSUNTO: 22 VISTORIA TECNICA RELATIVA ASFMISS@ES ATMOSFERICAS -
UNIDADE DO COMPLEXO DE TUBARAO

LOCAL: SERRA - ESPIRITO SANTO

DATA: 16/01/2018 a 19/01/2018

INTERESSADO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS

HIDRICOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IEMA

1 INTRODUGAO

Conforme estabelecido no contrato firmado entre CETESB e IEMA, foi realizada vistoria no
periodo de 16/01/2018 a 19/01/2018 na Unidade da ArcelorMittal Tubar&o, localizada no
Complexo de Tubaréo, municipio da Serra, ES para dar subsidio ao diagndstico das emissdes de
poluentes atmosféricos do Complexo de Tubardo. O envio de planilha contendo as fontes,
equipamentos de controle e principais parametros de performance, foram enviadas a CETESB por
e-mail no dia 17.12.2017.

A vistoria foi realizada por técnicos da CETESB, listados abaixo, com acompanhamento dos
técnicos do IEMA.

PARTICIPANTES:

Marcelo Souza dos Anjos — CETESB
Ligia Cristina Gongalves de Siqueira — CETESB

2 REALIZACAO DE VISTORIA

Objetivando um melhor diagnéstico das empresas, foi solicitado a Arcelor dados de processo e de
cada fonte de emissbes atmosféricas, bem como uma lista com as fontes, respectivos
equipamentos de controle e suas caracteristicas. Estas informacdes foram enviadas a CETESB
por e-mail.

No dia 15.01.2018 antes do inicio dos trabalhos de campo, foi realizada reuniéo entre os técnicos
da CETESB e técnicos do IEMA.

Foram vistoriadas as estruturas e sistemas que compéem a unidade da ArcelorMittal Tubardo no
Complexo de Tubardo, como vistoria na Unidade de Laminagédo a Quente, Tratamento de gases
da Coqueria Convencional (CDQ), Decantagéo de alcatrdo da Coqueria Convencional, Central de
geracéo de Energia (CTE), Altos Fornos 1 e 2, Moldagem de Gusa, Estrutura de recebimento e
distribuicdo de calcario (LHOIST), além de estruturas associadas.

A seguir sdo listados os dias que ocorreram as visitas e os registros fotograficos dos pontos
criticos observados pelos técnicos no que se referem as emissdes atmosféricas.
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2.1 Data: 15.01.18

Houve uma reunido com os técnicos IEMA — ES para definicdo das agendas de vistoria da Arcelor
Mittal e da Vale S.A., onde foram abordadas questdes técnicas relativas as unidades a serem
vistoriadas e parametros de monitoramento operacional e de langamento de gases na chaminé.

2.2 Data: 16.01.18

Durante a vistoria, foram visitados alguns pontos da planta, como o canal de acesso maritimo
(95% agua salgada e 5% agua doce), onde foi observada uma populagéo de tartarugas que fez
desse local seu habitat (Figura 1), além de correias transportadoras sobre o canal, que
apresentavam bandejamento inferior (Figura 2).

Figura 1 — Canal de acesso maritimo Figura 2 — Correia transportadora de carvao
com bandejamento sobre o canal

- CORREIAS TRANSPORTADORAS: o local fica no limite de bateria com a Vale S.A., e as
correias transportadoras existentes recebem o carvéo proveniente do Porto de Praia Mole. As
correias nao tem bandejamento (apenas grades) e nem contencéo lateral, apenas cobertura
superior e apresentavam depdésito de materiais embaixo das correias (Figuras 3 e 4).

Figura 3 — Correia transportadora de carvéao Figura 4 — Carvéo depositado no solo abaixo

sem contencgéo lateral e sem bandejamento das correias
(grelha)
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Também foi observado acumulo de material na lateral das mesmas em toda a estrutura (Figuras 5
a10).

Figura 5 — Material depositado na lateral da Figura 6 — Detalhe de acumulo de material na
correia transportadora parte inferior com buracos na estrutura

s

Figura 7 — Carvao depositado na lateral da Figura 8 — Acumulo de carvdo na estrutura
correia transportadora na descarga de material para o chute

Figura 9 — Acumulo de materiais na estrutura Figura 10 — Esteiras transportadoras sem
dos chutes de carvéo bandejamento inferior (grades)
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PATIOS DE CARVAOQ: Os varios tipos de carvdo sdo armazenados em 5 patios. As pilhas nao

sdo demarcadas e nem o tipo de material tem identificagdo permanente. Durante a vistoria, foi
observada emissao fugitiva das pilhas e do material depositado no patio pela agdo dos ventos. As
correias transportadoras ficam no patio a céu aberto e ndo possuem bandejamento, contengéo
lateral e superior, devido a operacéao do tripper da empilhadeira sobre as mesmas. Foi observado
material acumulado na lateral das mesmas (Figuras 11 e 12). Para algumas pilhas néo
especificadas ocorre a mistura de alcatrao.

Figura 11 — Patios de carvdo com pilhas sem Figura 12 — Correia transportadora a céu

identificacdo e correia transportadora com aberto sem cobertura superior devido ao
acumulo de material na lateral tripper

A maquina empilhadeira forma a pilha e apés o término, o canhdo faz aspersdo de agua +
polimero nas pilhas, ndo havendo adi¢cdo de polimero durante a formagdo da pilha. Havia
canhdes fixos posicionados em torno do patio para aspersdo de agua e polimero nas pilhas
apos seu término e reaplicacdo para manutencdo da pilha que foi parcialmente utilizada pelo
reclaimer (Figuras 13 e 14). Na mesma area os caminhdes tanques fazem a umectacédo das
vias de circulagéo interna do patio com agua ou melaco.

Figura 13 — Formagéo da pilha de carvao pela Figura 14 — Detalhe da aspersdo das
empilhadeira pilhas com canhé&o

O reclaimer tem esteira propria, porém, sem controle. Os carvoes de diferentes origens sdo
recuperados com reclaimer, colocados na correia e transportados separadamente, conforme
programacéo, sendo que a blendagem é realizada no silo de carvao.
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Figura 15 — Recuperagdo das pilhas com Figura 16 - Detalhe do reclaimer para
reclaimer com deposicdo do material em recuperacédo de pilhas
correia prépria

CHUTES DE CORREIAS TRANSPORTADORAS: Alguns pontos de transferéncia de materiais
estavam em manutencao entre linhas que levam carvao para a Heat Recovery e trazem coque
para o Alto Forno 3, as quais ndo possuem bandejamento nem contencéo lateral (Figuras 17 e

Figura 17 — Correias transportadoras de coque Figura 18 — Detalhe do chute que estava em
(external/direita) e de carvéo (interna/esquerda) reparo
sem bandejamento e sem contengéo lateral

Foi observado que a cobertura das esteiras estava sendo reparada no ponto sobre a via, em
diregéo ao Alto Forno 3, sendo que esta ndo possui bandejamento, apenas uma grade que se
encontrava danificado (Figuras 19 e 20).
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Figura 19 - Detalhe do reparo em Figura 20 - Detalhe da correia

execugao da cobertura superior da correia transportadora de coque para o alto forno
transportadora de coque para o alto forno 3 3 com grade inferior danificada sobre via

As correias transportadoras de carvao para a coqueria Heat Recovery ao longo da via estavam
danificadas e com acumulo de material embaixo (Figuras 21 a 22):

4N =
I/ - . > S0 B 3
Figura 21 — Detalhe de acumulo de Figura 22 — Detalhe da abertura na grade inferior
material embaixo da correia da correia

transportadora de carvdo para a Heat
recovery
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- CASP (Central de Armazenamento de Subprodutos): A CASP possui 14 patios. Na visita
anterior,constantes do 1° Relatério, foram vistoriados os seguintes patios:

- PATIO 1: armazenamento de p6 de balao (teste de aplicacdo de braquiarias na superficie da
pilha)

- PATIO 2: armazenamento de diversos residuos, inclusive po6 de baldo com teste de aplicagao de
braquiarias na superficie)

- PATIO 6: Armazenamento de varios residuos e beneficiamento secundario (SAPPORO) com
lagoa. (Chama-se primario quando o beneficiamento é de matéria prima e secundario quando
trata-se de material ja processado ou residuo no nosso caso)

Na visita, alvo deste relatério, foram vistoriados alguns dos patios restantes para armazenamento
de residuos do processo industrial, os quais podem sofrer tratamento, retornar ao processo ou ser
vendidos para terceiros. Os patios, e os residuos armazenados, ndo tem placa de identificagéo.

De maneira geral também, as pilhas ndo possuem identificagdo permanente, ou a mesma é
precaria, nem contencdo ou delimitacdo de area, sendo circundadas por areas verdes. Os
acessos sao livres, ndo ha pavimentagéo ou impermeabilizagéo das vias, o que dificulta o acesso
em casos de alta pluviosidade na regiéo.

No caso de umectagdo de vias, a mesma nao é suficiente, em relagdo ao tamanho dos patios,
ficando muitos acessos sem a devida umectagéo.

- PATIO 10: recebe segregacéao de coleta seletiva, possui uma bacia de emergéncia para residuos
liquidos (ex. borra de alcatréo), do alto forno, coqueria e sinterizacéo e recebe lama de alto forno
em caminhdes da estacdo de tratamento, pois a agua é recirculada para alto forno e usada para o
resfriamento da escoria de aciaria. A lama de alto forno é usada para fabricacdo de ceramica
vermelha e briquetes de construcéo civil. Ndo é provido de controle para as poeiras fugitivas como
wind fence e pavimentacdo de vias, também tem identificagéo precéria de materiais armazenados
e nao tem contengdo em volta

(Figuras 23 e 24)

Figura 23 — Pilha de lama de alto forno a Figura 24 - Detalhe da identificagdo
céu aberto sem delimitagdo, contengdo ou precaria da pilha
vias pavimentadas
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PATIO 12: Dividido em 2 areas: 12 A (armazena p6 de baldo do alto forno) e 12 B (lama de alto
forno da estagéo de tratamento (filtro a vacuo)). A identificagdo dos patios é precaria. As vias ndo
s&0 pavimentadas, mas sdo umectadas com caminh&o pipa (dgua ou agua + melago). As pilhas
n&o tém delimitacdo ou contencéo. Foi encontrado depésito de célcio nas pilhas. Os patios estdo
localizados no meio de area verde (Figuras 25 a 28).

Y

Figura 25 — Formacéo de pilha no patio a céu  Figura 26 — Detalhe do acesso a pilha de
aberto sem identificacdo do material armazenamento de p6 de baldo e lama de
aciaria

Figura 27 — I|dentificacéo precéaria da pilha de  Figura 28 — Detalhe de depdsitos de calcio
lama de aciaria nas pilhas de residuo

SITUAGAO DOS OUTROS PATIOS:

- PATIO 14: armazena material de construgao civil. Ndo tem identificacdo do patio ou do material
armazenado. Localizado no meio da vegetagéo.

- PATIO 8: recebe residuos do restaurante e limpeza. Em baias, adiciona cal e mistura para
aplicagao no cinturdo verde.

- PATIOS 5, 6 e 9: recebem escéria do alto forno (dry pit). Ndo tem identificagcdo do patio ou do
material armazenado. Localizado no meio da vegetacao.
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- PATIOS 11 e 13: recebem lama do tratamento secundario da empresa SAPPORO. Nao tem
identificacao do patio ou do material armazenado. Nao tem delimitagédo e esta localizado no meio
da vegetacao.

- PATIO 9: recebe lama de alto forno. Nao tem identificagio do patio ou do material armazenado.
Néao tem delimitacao e esta localizado no meio da vegetagao.

- PATIO 11: recebe carepas grossas e finas para peneiramento. Nao tem identificagdo do patio ou
do material armazenado. Nao tem delimitagdo e esta localizado no meio da vegetacao.

- PATIOS 1 e 3: recebem lama de aciaria. Ndo tem identificacdo do patio ou do material
armazenado. Nao tem delimitacédo e estd localizado no meio da vegetacao.

- PATIOS 3 e 5: recebem lama de alto forno. Nao tem identificacdo do patio ou do material
armazenado. Nao tem delimitacéo e esta localizado no meio da vegetagao.

- CASP B: armazena p6 de baldo. Tem umectagéo de pilhas e vias, ndo tem contengéo lateral.
N&o tem identificagdo do patio ou das pilhas. Nao tem pavimentagéo de vias. Nao tem delimitagéo
e esta localizado no meio da vegetacgao.

- PATIOS DE ESCORIA:

- Patio 1: a escdria quente do convertedor, proveniente do final de corrida bem como material do
fundo de panela sdo basculadas nesse patio. O processo consiste em jogar a escoria no solo e
jogar agua de reuso para resfriar, para nao gerar blocos de escoria, o que gera emissées visiveis
dessa operag&o que ocorre a céu aberto. (Figuras 29 a 32).

Figura 29 — Basculamento da escoéria da Figura 30 — Detalhe das emissées do
panela no solo do patio a céu aberto resfriamento da escéria no patio
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Figura 31 — Movimentacédo da escoéria do solo Figura 32 — Transferéncia para vagdes para
com pa carregadeira retorno ao processo com pouca emissdo
visivel

Quando a escéria do pote ja apagado forma blocos de grandes dimensées (body), os mesmos sédo
fragmentados por bolas de ago operadas por guindaste (Figuras 33 e 34)

Figura 33 — Uso de guindaste para fragmentar  Figura 34 — Detalhe da escoéria fragmentada
escoria de grandes dimensdes (body) com o guindaste

Toda escéria e sucata do alto forno vao para o patio 1 e parte retorna para o convertedor como
carga metalica (Figuras 37).

- PATIO DE EMERGENCIA BF3: O patio BF3 s6 ¢ usado se a Aciaria e a maquina de moldar gusa
nao podem receber o gusa produzido nos alto fornos. Desta forma, o gusa excedente proveniente do
carro torpedo, é basculado nas baias, resfria, € quebrado com rompedor hidraulico e levado para
o Patio 1 e de |4 para o convertedor. Depois a baia sofre recuperagdo com limpeza (Figuras 35). O
gusa excedente também pode ser levado para fazer moldes em outra unidade, que retornam para
a aciaria. Estas operagdes sao efetuadas em qualquer controle das emissées atmosféricas.
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Figura 35 — Transferéncia de pilhas de sucata e Figura 36 — Patio de emergéncia BF3 para
escoria para contéiner para alimentagcdo do bascular torpedo de gusa (baia recuperada e
convertedor da aciaria com escoéria)

Patio HARSCO: Separa o material com rolo magnético por granulometria: 3 granulometrias para
escoria e 3 para sucata (0-19 mm; 19 — 32mm e 32- 75 mm). Abaixo de 1” envia para SAPPORO.
O patio ndo tem pavimentacéo, delimitacéo, identificagdo de materiais e granulometrias (Figuras
37 a 40). Na ocasiéo da vistoria esta planta se encontrava paralisada devido sua manutencéo.

Figura 37 — Pilhas de materiais armazenadas Figura 38 — Detalhe de pilha de material
no patio da HARSCO, sem identificacdo armazenado sem identificagcdo permanente
permanente.
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Figura 39 - Detalhe da separacdo dos  Figura 40 — Detalhe dos silos de recebimento
materiais por granulometria, sem identificacao. de materiais

CANTEIRO 8: recebimento, peneiramento, mistura e estocagem de materiais. Recebe escéria de
alto forno, escoéria de KR +conversor LD, lama de aciaria, além de outros materiais da usina para
voltar ao processo. Também se localiza a RELIX: patio de minério, recebe sinter (0-19 mm) e
limpeza das correias (raspa) de minério.

SILOS TERREOS: est&o localizados na area da aciaria. Recebem por caminhdo uma variedade
de produtos (matéria-prima, fundentes, escéria TA, sucatas, etc.), que sdo utilizados nos
convertedores da aciaria e no refino secundario, os quais sdo basculados no silos, que séo
providos de vertedores, caem em correias subterraneas e seguem para o processo. Esses silos
sé@o providos de sistema de captacdo que conduz o particulado para ser coletado em filtros de
mangas. Também existe um patio que armazena materiais (dunito, calcario, minério de ferro, entre
outros) a céu aberto. As pilhas ndo tem identificacdo permanente. Nesse patio também existe
outro galpdo com baias para armazenamento e materiais armazenados em baias a céu aberto
(Figuras 41 a 48).

Figura 41 - Silos térreos para Figura 42 - Detalhe de material
armazenamento de fundentes e ligas depositado no vazador de um silo térreo
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Figura 43 — Detalhe da captagao na parte Figura 44 — Filtro de mangas para controle
superior do silo térreo das emissdes dos silos térreos

1 q
Figura 45 — Detalhe de material depositado Figura 46 — Armazenamento de materiais
no solo das correias transportadoras em baias em galp&o, sem identificagao.

subterraneas

Figura 47 — Detalhe geral das pilhas de Figura 48 — Materiais armazenados em
material armazenado no patio, sem baias a céu aberto, sem identificagcéo.
identificacao.
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DATA: 17.01.2018

CTE 1 a 4: recebe os gases de coqueria (COQG), alto forno (BFG) e aciaria (LDG), algumas
vezes também alcatrdo, que s&o queimados em 4 caldeiras, que geram vapor. Este vapor
segue para as turbinas para geragcdo de energia elétrica, utilizada para consumo proprio e
também langada na rede. O excesso de gases, quando ndo ha demanda, é queimado em 4
flares (BFG) e 1 de gas misto (LDG). No conjunto TGS (turbina- gerador soprador), o soprador
envia ar para as ventaneiras dos 3 alto fornos. As caldeiras usam agua do mar para
resfriamento. Também foi visitada a sala de controle (Figuras 49 a 52).

Figura 49 — Detalhe da caldeira de geragéo Figura 50 — Detalhe de um dos conjuntos
de vapor da CTE TGS (turbina-gerador-soprador)

Figura 51 — Tubulagdo de agua do mar para Figura 52 — Sala de controle com detalhe
resfriamento do vapor com retorno para a de monitoramento das emissdes das
caldeira caldeiras por imagem (analisadores NOX,

SO,, CO e opacidade)
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CTE § e 6: localizada na Heat Recovery, recebe o vapor gerado nas 8 caldeiras de recuperagéo
da empresa Sol Coqueria Tubardo S.A, pelo aguecimento da agua por meio dos gases quentes da
coqueria para geracéo de energia, ndo gerando emisséo pela queima de combustivel em caldeira.
Apoés a troca térmica, os gases véo para tratamento na FGD (Figuras 53 a 56). Caso haja
manutencao das caldeiras, os gases sao langados a atmosfera pelo vent stack sem tratamento.

L]

Figura 53 — Detalhe do turbo gerador Figura 54 — Detalhe da tubulagdo de gases
da CTE 5 e 6 da Coqueria Sol de entrada com poeira depositada
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Figura 55 — Caldeira de recuperagao Figura 56 — Detalhe da valvula de alivio dos

que envia o vapor para CTE 5e 6 gases da caldeira, com langamento sem
tratamento.
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PATIO DE EMERGENCIA DE COQUE (Coqueria Sol): o patio recebe varios materiais, como
coque desenfornado, finos, moinha, entre outros. Embora tenha placa de identificacdo de
materiais, ndo ha delimitagéo fisica das pilhas. A movimentagdo de materiais é realizada com pa
carregadeira. Foi observada emissao fugitiva pela agdo dos ventos. Havia umectacdo de vias com

caminh&o pipa (Figuras de 57 a 60).

Figura 57 — Identificacdo de materiais sem Figura 58 — Detalhe de pilhas de materiais

delimitagao fisica dos mesmos sem identificagéo

Figura 59 — Movimentacéo de pilhas com pa  Figura 60 - Umectacdo de via com

carregadeira com emisséo fugitiva caminhao pipa
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RECEBIMENTO DE CARVAO (Coqueria Sol): recebimento de carvdo por correias
transportadoras com cobertura superior, proveniente da Arcelor, no limite de bateria entre as
empresas. Foi observado que as correias transportadoras estavam danificadas em alguns pontos.
Também ndo eram providas de contencdo lateral e bandejamento inferior. As correias
apresentavam acumulo de material embaixo de sua estrutura (Figuras de 61 a 64).
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Figura 61 - Correia transportadora de Figura 62 — Acumulo de material no ponto de
carvéo da Arcelor para Suncoke transferéncia entre correias

Figura 63 — Correia de transporte de carvdo  Figura 64 — Detalhe da correia com dano na
com danos na cobertura e acumulo de  cobertura e sem bandejamento
material no solo
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LAMINACAO A QUENTE: as placas sdo enfornadas em 2 fornos a gas misto proveniente da
utilidades e descarregadas a ~1250°C. Seguem pela linha de cilindros de laminacdo para
operacéo de descarepacao primaria com jatos de agua pressurizados. Devido a temperatura, foi
observada emissao de vapor.

A carepa retirada vai para sinterizacéo, e a placa segue para a laminagdo de desbaste (horizontal
e vertical) para reducdo da espessura e da largura, movimentando-se para frente e para tras (5 a
7 passos) sobre a linha dos cilindros de laminacao até a reducéo desejada. Passa entdo para a
etapa de esbogo (coil box), onde ha redugdo do comprimento da linha.

Na sequéncia passa na mesa de resfriamento para retirada de carepa, e depois, passa na tesoura
para cortar as pontas (topo e cauda). O esboco entra no laminador para chegar a espessura final,
entdo € enrolado na forma de bobina. Nao foram observadas emissdes visiveis nas etapas de
desenfornamento ou enfornamento das placas (Figuras 65 a 72).

Figura 65 — Detalhe do desenfornamento sem Figura 66 — Detalhe da descarepagédo primaria
emisséo visivel com emissao de vapor

Figura 67 — Entrada na laminagdo somente Figura 68 — Detalhe da mesa de resfriamento
emisséo de vapor
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Figura 69 - Detalhe da entrada nas
bobinadeiras

Figura 71 - Detalhe da operagdo de Figura 72 — Fechamento do forno
enfornamento das placas sem emissao visivel

2.3. DATA: 18.01.18

TRATAMENTO DO ALCATRAO (Coqueria Convencional): cada bateria de coque tem 6
coletores de COG (gés de coqueria), alcatrdo, agua e borra para tratamento. O alcatrdo, a agua e
a borra séo tratados por decantagéo, onde cada fase é separada.

A agua é reutilizada no processo de coqueria; o alcatrdo separado é reutilizado pela area de
utilidades (queima) ou vendido e a borra de fundo vai para o patio de carvao, onde é misturada e
reaproveitada.

O gés COG passa por: resfriamento, entra no precipitador eletrostatico, lavadores tipo spray com
agua para retirar a aménia, lavadores com diesel para retirada de naftaleno e segue para
utilidades (gasémetro).

A agua amoniacal recebe tratamento pelo processo Claus, que recupera enxofre (99,9% -
informacdo da empresa). Quando o processo Claus esta fora de operagao, os efluentes gasosos/
vapor passa por um sistema de condensacéo e segue para o circuito tratamento de efluentes ou
segue para o poés-queimador com langamento por chaminé. Nesta area, ndo foram observadas
emissdes visiveis (Figuras 73 a 78).

\




RELATORIO DE VISTORIA

l-. - N° 004/18/IPAA
- o) COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Data: 08/05/2018

CETESB Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - CEP 05459-900 - Sao Paulo - SP
C.N.P.J. n° 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. n® 109.091.375-118 - Insc. Munic.: n° 8.030.313-7
Site: www.cetesb.sp.gov.br

Figura 73 — Detalhe do processo de Figura 74 — Retirada de borra de fundo por meio
decantacao de cagcamba

Figura 75 — Detalhe do precipitador e Figura 76 — Detalhe dos 2 lavadores spray

dos dutos com agua para resfriamento com 4gua para retirada da amoénia € 1 com
(salgada). diesel para retirada de naftaleno

Figura 78 — Pés-queimador para tratamento de
gases com processo Claus fora de operagéo
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SISTEMA DE APAGAMENTO A SECO: o carro & icado para o sistema de apagamento com
nitrogénio em galp&o fechado. Existem sistemas de captagéo independentes para carga (elevagéo
do carro) com filtro de mangas e na descarga (constituido de ciclone + filtro de mangas). Foi
observada emissao fugitiva da camara de apagamento e em ambas operagdes, além de uma
grande quantidade de material particulado depositado no solo ao redor e no interior do galpdo dos
equipamentos de controle (Figuras 79 a 87).

Figura 79 — Emisséo da Figura 80 - Emissdo da Figura 81 — Emissédo da descida
elevacéo do carro-guia cémara de apagamento do carro-guia

Figura 82 — Filtro de mangas da carga do Figura 83 — Detalhe do interior da baghouse

carro (elevagao) com acumulo de pé
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Figura 84 — Manémetro de coluna Figura 85 — Detalhe do piso ao redor do
instalado equipamento com acumulo de pd

Figura 86 — Ciclones + Filtro de mangas da Figura 87 — acumulo de material no interior
operacéo de descarga (descida do carro) da unidade

DESENFORNAMENTO DO COQUE (Coqueria Sol): a operagdo de desenfornamento do coque
da bateria de fornos da coqueria foi acompanhada do interior do hot car. Embora o hot car seja
provido de ciclone, foi observada emissdo fugitiva durante essa operagdo e também do
apagamento do coque a umido (Figuras 88 a 93).

Figura 88 — Detalhe do acoplamento hot Figura 89 — Emissé&o fugitiva apés retirada do

car no forno da bateria para coque do forno (porta aberta sem captagéo)
carregamento do coque com emissdo
fugitiva
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Figura 90 — Detalhe do ciclone na lateral do Figura 91 — Descarregado de coque na torre

hot car de apagamento com emissdo fugitiva,
embora com aspersédo de 4&gua na
extremidade

Figura 92 — Apagamento do coque a Umido Figura 93 - Basculamento do coque
com emisséo visivel apagado para o patio com emisséao visivel

ENFORNAMENTO DE CARVAO NAS BATERIAS (Sol Coqueria): a operagéo foi acompanhada
do interior da maquina enfornadora. Embora a mesma seja provida de filtro de mangas, a
captagéo se mostrou deficiente, com emisséo fugitiva no decorrer da operagao (Figuras 94 a 97).

Figura 94 — Maquina enfornadora de carvao Figura 95 — Detalhe das emissdes fugitivas
provida de filtro de mangas durante as operagdes
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Figura 96 — Detalhe de entrada de ar para Figura 97 — Detalhe da entrada de ar frio nos
resfriamento de gases filtros de mangas

EMPRESA LHOIST: a empresa recebe calcério e faz calcinagdo para geracédo de cal calcitica,
que é enviada para sinterizagdo e aciaria. Possui varios pontos de captagdo que conduzem os
gases para filtros de mangas. O p6 coletado retorna ao processo. Em alguns pontos de correias
tem sistema de aspersdo. Foi verificado o acumulo de materiais nas areas de processamento
(Figuras 98 a 113):

Figura 98 — As correias tem bandejamento e Figura 99 - Péatios com material sem
cobertura superior, mas ndo tem contenc¢éo lateral identificacéo e delimitacéo fisica de pilhas, com
movimentagao por pa carregadeira.

Na ocasi&o da vistoria a empresa encontrava-se paralisada, contudo foi solicitado para que as
esteiras de transporte fossem acionadas para verificagéo de seu funcionamento.
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Figura 100 — O material & carregado em Figura 101 — Correia transportadora do patio de
moega e segue por correia transportadora, materiais com acuimulo de pé
observado acumulo de p6 nas estruturas.

Figura 102 — Patio com pilhas de materiais Figura 103 - Detalhe das correias
sem identificagéo transportadoras  enclausuradas, mas com
depésito de pés na cobertura e no piso.

Figura 104 — Detalhe do forno de calcinagao Figura 105 — P6 de cal depositada em todas
provido de filtro de mangas as estruturas e piso do processo
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Figura 107 - P6 depositado nos equipamentos
(peneira), estruturas e piso

Figura 108 — Carregamento de caminhdes com Figura 109 — Carregamento de caminhdes
tromba telescépica porém sem sistema de provido de cortina de borracha na entrada e
captacao na saida, porém com actumulo de p6 no piso.
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Figura 110 — Cabine de recebimento de cal Figura 111 — Acumulo de material no vazador e
provida de cortina de borracha, sistema de no captor
captacgéo e filtro de mangas.
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Figuras 112 - Silo de cal dolomitica e Figura 113 — Cobertura superior e contengéo

calcitica no limite de bateria entre a Arcelor lateral das correias, com grade na parte inferior e
e a Lhoist com acumulo de pés no piso depdsito de material na estrutura externa.

ALTO FORNO 1: provido de 4 regeneradores para pré-aquecimento dos gases que vem do
soprador da CTE. Possui filtro de mangas com lanternim no sistema de despoeiramento (2 furos
de gusa, escumadeira e carregamento do torpedo) e os gases com particulado gerado pelo sopro
das ventaneiras provenientes do alto forno 1 passa por ciclone e 2 lavadores (pé de baldo) , antes
de seguir para o gasémetro. Vale ressaltar que o sistema de despoeiramento utilizando lanternim
n&o permite a realizagdo de amostragem em chaminé.

Figuras 114 — Detalhe dos regeneradores Figura 115 — Detalhe das ventaneiras do Alto forno 1
do alto forno 1
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Figuras 116 - Detalhe do furo e do canal
de vazamento de guia

Figuras 118 - Ciclone que coleta o pé de
baldo gerado pelo sopro das ventaneiras

2.4. DATA: 19.0118

Figura 117 - Filtro de mangas de despoeiramento
sem lanternim e sem chaminé.
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Figura 119 - Lavadoresde gases para retencéo do
material particulado fino

- VIRADOR DE VAGOES (ARCELOR): esta operacéo se localiza no limite de bateriacom a Vale
S.A. Nesse local também se realizam outras operagfes, como armazenamentode materiais.
recebimento de cal e expedicdo de bobinasem contéineres, entre outras. O virador de vagdes é
operado pela empresa PAJ. Nas pilhas existentes, ha aspersao de agua, porém os materiais nao

estao identificados.

O Hopper nao tem controle de emissdes e no virador esta implantado sistema de asperséo. O
minério sofre asperséo no seu carregamento no vagao e pode permanecer Umido durante todo o
trajeto, antes de chegar ao virador. Nao foi observada emissé@o dessa operagéo (Figuras 120 a



